
2006-1 ASH BLIND USGS 
Run Date 12/06

Parameter MPV Energy Lab Value

SiO2 wt % 52.28 55.62
Al2O3 wt % 21.68 19.08
Fe2O3 wt % 6.51 5.45
CaO wt % 8.43 7.43
MgO wt % 0.57 0.48
Na2O wt % 7.44 6.58
K2O wt % 1.74 1.58
P2O5 wt % 0.14 0.15
TiO2 wt % 0.30 0.29
SO3 wt % 0.04 0.06
Ba μg/g 356 NR
Be μg/g 2.72 2.66
Co μg/g 3 NR
Cr μg/g 13 10
Cu μg/g 7 6
Mn μg/g 833 786
Ni μg/g 9 9
Pb μg/g 10 10
Sr μg/g 1248 NR
V μg/g 8 11

Zn μg/g 97 95
Li μg/g 37 45
Sc μg/g 1.1 NR
Ga μg/g 35 35
Rb μg/g 55 53.8
Y μg/g 119 118.0

Nb μg/g 13.0 8.4
Cs μg/g 1.50 1.43
Th μg/g 1.40 NR
U μg/g 0.80 0.54


